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Technisches Merkblatt zur Renovation von Holzfensterladen :
Ablaugerei

Das Ablaugeverfahren

Im computergesteuerten Ablaugeautomaten werden die Fensterladen in flinf Produktinformation

Schritten von ihrem alten Anstrich befreit:; _
—  Natron Macro-Prills

—  Phosphorsaure / Oxalsaure
—  Imprégnierung Idsungmittelhaltig farblos
—  Fenstertauchgrund I6sungsmittelhaltig

1. Die L&den werden vorgewassert
2. Die Fensterldden werden mit Lauge behandelt und verlieren so ihren

alten Farbanstrich weiss
3. Im Spritzautomaten werden die Fensterl&den sauber gewaschen —  Elasto- 2K-Spachtel
4. Wihrend der Neutralisation wird der pH-Wert der Fensterldden auf den —  Aussenvorlack Iosungsmittelhaltig

—  Alkydharzlack langélig

urspriinglichen Stand vor dem Ablaugen zurtickgeftinrt.
—  Oelfarbe

5. Die Fensterladden werden noch einmal gespilt und kommen dann ins
Abtropfbecken.

Dieser vollautomatische Vorgang garantiert eine hohe Qualitat Ihrer Ware, denn es ist sehr wichtig, dass alle diese fiinf Schritte
gleich lange dauern. Nur so sind die Fensterldden am Ende vollig frei von Sdure und Lauge, was eine zentrale Voraussetzung fir
den neuen Farbaufbau ist.

Trocknen und Strahlen

Nach dem eigentlichen Ablaugevorgang kommen die Fensterladen fir ungeféhr 60 bis 70 Stunden in den Trocknungsraum. Dabei
achten wir auf eine besondere Schontrocknung, bei der die Temperatur im Ofen nur langsam erhdht wird.

Nach der Trocknung werden die Fensterldden mit Glasmehl gestrahlt um die dussersten Fasern des Holzes wieder zu glatten, die
sich durch das eintauchen der L&den in Wasser und Lauge geldst und senkrecht zur Holzoberflache gestellt haben. Bei der
Glasmehlstrahlung werden diese Fasern von der Oberflache abgetrennt. Besondere Hartefélle werden zusétzlich manuell
geschliffen

Farbaufbau

Phase 1

Als erster Schritt des nun folgenden Farbaufbaus werden die Eisenbeschlage mit einer Rostschutzfarbe behandelt. Anschliessend
wird der ganze Fensterladen farblos impragniert. Dies schiitzt vor holzverfarbenden Blauepilzen und holzzerstérenden Pilzen. Die
darauffolgende weisse Grundierung erfolgt im Tauchverfahren. Dieses ist besonders vorteilhaft, weil Lufteinschliisse ausgepresst
werden, sodass keine Feuchtigkeit mehr in den Laden eindringen kann. Wir verwenden dabei das Langzeitgrundierungsverfahren,
welches einer sehr sorgféltigen Grundierung entspricht.

Phase 2
In einem né&chsten Schritt werden die gréssten Risse zugespachtelt. Dies ist sehr wichtig, da durch die Risse Feuchtigkeit in die
Fensterladen eindringen und das Holz von innen her zerstéren kénnte.

Nach dem Spachteln folgt das Spritzen mit dem Fillvorlack, was dem ersten Farbanstrich entspricht. Der zweite Farbanstrich,
auch Decklack genannt, wird durch das bewahrte Heissspritzverfahren aufgetragen. Einerseits kdnnen wir dadurch auf
umweltschadliche Verdinner und Lésungsmittel verzichten und andererseits erreichen wir damit eine héhere Schichtdicke, was fir
Ihre Fensterladen mehr Schutz bedeutet.
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Fotostrecke zur Holzfensterladen Renovation :
Ablaugerei

Das Ablaugeverfahren
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Folo IV: Trocknungsraum Folo V: Strahlanlage Folo VI: Gestrahlte Fensteriéden
Farbaufbau

Phase 1

Foto VIll: Fensterldden grundlieren Folo IX: Grundlierfe Fensteridden

Phase 2

Foto Xll: Lackierte Fensteridden

Folo X: Fensteridden spachteln
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In 6 Schritten zu neu renovierten Fensterladen :
Ablaugerei

Schritt 1 - Fensterladen ausmessen

Die Fensterladen auszumessen ist besonders dann wichtig, wenn Sie eine Offerte winschen. Z&hlen Sie die Anzahl Fensterladen
und messen Sie die Breite und die Hohe jedes Fensterladens in Millimetern.

Schritt 2 - Offerte

Auf unserer Internetseite kdnnen Sie gratis und unverbindlich eine Offerte rechnen lassen. Wahlen Sie auf der Startseite die Rubrik
«Fensterladenrpreise» und anschliessend den Offertenrechner. Als erstes miissen Sie dann die Behandlung auswahlen. Wir
empfehlen lhnen die Komplettbehandlung mit Farbaufbau und Schlussanstrich. Klicken Sie anschliessend auf ,weiter” und kreuzen
Sie die von lhnen gewtinschten zusétzlichen Dienstleistungen an. Klicken Sie emeut auf ,weiter und geben Sie dann die Anzahl
Fensterl&den und die Breite und Hohe der Fensterléden (in Millimetern) ein. Anschliessend klicken Sie auf ,hinzufigen®. Sobald
Sie alle verschiedenen Masse eingegeben haben, klicken Sie auf ,Daten zur Adresse” und geben Ihre Adress-Daten ein. Klicken
Sie dann auf ,Anfrage senden“ und innert weniger Minuten erhalten Sie eine Offerte per E-Mail.

Sind Sie unsicher, ob Sie lhre Fensterldden renovieren oder durch neue Laden ersetzen sollen, melden Sie sich bei uns. Wir
beraten Sie gerne.

Schritt 3 - Fensterladen aushéngen und transportieren

Haben Sie sich fiir die Renovation Ihrer Fensterladen entschieden, so miissen Sie diese nun als erstes nummerieren. Falls nétig
kénnen Sie daflr bei uns Metallplaketten bestellen. Priifen Sie danach, ob die Fensterladen sauber schliessen oder ob sie
irgendwo anstehen. Schliessen sie nicht sauber, so missen sie eingepasst werden. Es ist ganz wichtig, dass Sie die Fensterladen
nummerieren und einpassen bevor Sie sie aushéngen. Nach dem die Fensterldden ausgehéngt sind, kdnnen Sie sie verladen und
in unser Werk oder in eine unserer Depotstellen bringen.

Mdchten Sie diese Arbeiten nicht selber ausflihren, so wahlen Sie im Offertenrechner den «Fullservice» und wir iibernehmen sie.

Schritt 4 - Farbton bestimmen

Mdchten Sie die renovierten Fensterladen in der gleichen Farbe wie bisher, so missen Sie uns dies jetzt unbedingt mitteilen, denn
wir miissen in diesem Fall den Farbton vor dem Ablaugen abnehmen. Dies ist mit einem Unkostenbeitrag von CHF 50 verbunden.
Winschen Sie flr lhre Fensterladen einen neuen Farbton, so kdnnen Sie uns diesen in RAL oder NCS S mitteilen.

Schritt 5 - Renovation der Fensterladen / Mauerteile streichen

In unserem Werk werden Ihre Fensterladen fachgerecht renoviert. (Siehe Technisches Merkblatt)

Die Mauerteile sollten in der selben Zeit auch neu gestrichen werden. Falls Sie diese Arbeiten nicht selber ausfiihren mdchten,
fragen Sie daflir am besten ein Malergeschéft.

Schritt 6 — Fensterladen transportieren und einhéngen

Fertiglackierte Fensterldden werden von uns zu dem von lhnen gewtinschten Ort gebracht und, falls Sie den Fullservice
ausgewahlt haben, auch wieder eingehangt.
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